J s

Compositions chimiques des aciers et inox MARTEAU & | EMARIE -
utilisés pour la fabrication des billes especaisiedeiabliedepus oz

S C%  Si% Mn%  P% S%  Cr%  Ni%  N% Mo%
AISI52100 0,095-1,10 0,35 max 0,20-0,50 0,025max  0,025max  1,30-1,60

I S S B B S B N B
AISI 1085 0,80-0,93 0,10-0,35 0,70-1,00 0,040 max 0,050 max

5§ _______§ 5§ &5 B ____§F _§F N |
AISI1010 0,08-0,13 0,10-0,35 0,30-0,6 0,040 max 0,050 max

. _______§F 5§ &5 B ___§F §F N |
AISI1015  0,12-0,18 0,10-0,35 0,30-0,6 0,040 max 0,050 max

. _______§F 5§ &5 B ___§F §F N |
AISI 420B 0,26 - 0,35 1,00 max 1,50 max 0,040 max 0,030 max 12,0-14,0

5§ _______§ 5§ &5 B ____§F _§F N |
AISI420C  0,43-0,50 1,00 max 1,00 max 0,040 max 0,030 max  12,5-14,5

5§ _______§ 5§ &5 B ____§F _§F N |
AISI440C  095-1,20 1,00 max 1,00 max 0,040 max 0,030 max  16,0-18,0 0,75 max

. _______§F 5§ &5 B ___§F §F N |
AISI 304 0,080 max 0,75 max 2,00 max 0,045 max 0,030 max 18,0- 20,0 8,0-10,5 0,10 max

. _______§F 5§ &5 B ___§F §F N |
AISI 304L 0,030 max 0,75 max 2,00 max 0,045 max 0,030 max 18,0 - 20,0 8,0-10,5 0,10 max

5§ _______§ 5§ &5 B ____§F _§F N |
AISI316 0,080 max 1,00 max 2,00 max 0,045max  0,030max  16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0

I D D S D D N D
AISI316L 0,030 max 1,00 max 2,00 max 0,045max 0,030 max  16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0
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S UsA France  Allemagne  Densité  Durets
AlSI 52100 100C6 1,3505 100Cr6 7,80 60 — 60 HRC
I I I I [
AISI 1085 XC90 0,0616 C90 7,85 59 — 66 HRC
I I [ [ e
AISI 1010 cC10 1,1121 C10 7,82 60 — 60 HRC
I I — — I
AlISI 1015 CXC12 1,1141 C15 7,82 60 — 60 HRC
I I — — I
AISI 420B Z30C13 1,4028 X30C13 7,73 48 — 58 HRC
I I [ [ e
AIS| 420C Z40C13 1,4034 X46Cr13 7,75 52 — 60 HRC
I I [ [ e
AlSI 440C Z100CD17 1,4125 X105CrMo17 7,75 58 — 65 HRC
I I — — I
AISI 304 Z7CN18-09 1,4301 X5CrNi18-10 7,95 25 -39 HRC
I I — — I
AISI 304L Z3CN18-10 1,4307 X2CrNi18-9 7,95 25 -39 HRC
I I [ [ e
AlSI 316 Z6CND17-11 1,4401 X5CrNiMo17-12 7,95 25 -39 HRC
] | ] ] | ]
AISI 316L Z3CN17-11-02 1,4404 X2CrNiMo17-12 25 -39 HRC

Marteau & Lemarié

Adresse de livraison

Certifié 1ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Tous nos produits




